POLYFORM EPS (biely. sivy) EPS 50, 70, 80, 100, 150, 200; EPS 70, 80, 100, 150, 200 NEO
Hrubka dosiek (mm)* 10 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
. ks 60 | 30 | 20 | 15 12 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
]%gso"h ﬁ’g'c‘;g"’]'o]ggo ;ggg'mm m2 | 30,00 | 1500 | 10,00 | 750 | 6,00 | 500 | 400 | 350 | 300 | 3,00 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 1,50
x ' x m® | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,300 | 0,275 | 0,300 | 0,260 | 0,280 | 0,300 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 0,285 | 0,300

* na poziadanie do 300 mm

EPS 70 NSP; EPS 80 NSP
Hribka dosiek (mm)* 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 200
. ks 10 8 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 3 3 3
]%gs(;’i ?g'gg"’]' o] ggi ’2< (fgg'mm m? 500 | 400 | 350 | 3,00 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 1,50 | 150 | 150 | 1,50
' m? 0,300 | 0,280 | 0,280 | 0,270 | 0,300 | 0,275 | 0,300 | 0,260 | 0,280 | 0,300 | 0,240 | 0,255 | 0,270 | 0,285 | 0,300
* na poziadanie do 300 mm
VYHOTOVENIE HRAN: mm
Hribka dosiek (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 200
Obsah balenia ks 17 13 10 8 6 5 4 4 3 3 8 3
1250 x 600 mm m? 12,75 | 9,75 7,50 | 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 | 225 2,25 2,25 2,25
m® 0,383 | 0,390 | 0,375 | 0,360 0,360 0,375 0,360 0,360 | 0,338 | 0,360 0,405 0,450
VYHOTOVENIE HRAN: B
Hribka dosiek (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 180 | 200 | 220 | 240
Obsah balenia ks 10 8 6 5 4 4 3 3 8 2 2
1250 x 600 mm m? 7,50 | 6,00 4,50 3,75 3,00 3,00 2,25 2,25 2,25 15 15
m® 0,375 | 0,360 0,360 0,375 0,360 0,360 0,360 | 0,405 | 0,450 | 0,330 | 0,360
EPS T 3500, EPS T 5000
Hribka dosiek (mm) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 | 200
Obsah balenia ks 4o 20 = L it
1000 x 500 mm m? 15,00 | 10,00 | 7,50 | 6,00 | 5,00
m?® 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | 0,300




